Lehm in Bestform.

Restaurieren, Erneuern
und Warmeddmmen
Mit Lehmbauprodukten
von ClayTec
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—achwerk lept

Fachwerkbauten sind etwas Einzigartiges. In keiner anderen

Gebdudeart findet sich gelebte Baugeschichte und das ,ganz
besondere” Wohnempfinden so vereint wie hier. Kein Wunder also,
dass immer mehr Fachwerkbauten erhalten und restauriert werden.
Doch Fachwerk - in der seit Jahrhunderten bewdhrten Materialkombi-
nation aus Lehm und Holz - ist nur Fachwerk, wenn der Geist,

also die Bausubstanz, originalgetreu bestehen bleibt.

Genau hier hat ClayTec seine Wurzeln und seine Kompetenz.

In der mehr als vierzigjahrigen Unternehmensgeschichte hat ClayTec
alle grundlegenden Lehmbau-Techniken der Fachwerksanierung
wiederentdeckt, weiterentwickelt und fur das heutige Bauen verfug-
bar gemacht. Dafur wurde uns schon 1997 der Deutsche Preis fur
Denkmalschutz verliehen. Mit dem Know-how von ClayTec kann Ihr
Fachwerkhaus fur viele Generationen weiterleben.



- Gegenwart Vet




In einem Fachwerkhaus ldsst sich sehr modern wohnen.
Lehmbauprodukte schaffen ein wohliges Raumklima und sor-
gen gleichzeitig fur Hitzeschutz im Sommer sowie Warmeddam-
mung im Winter.Moderne Einrichtung und Interieur schaffen
reizvolle Kontraste zum alten Bestand.

Das restaurierte Fachwerkhaus ist ein Zuhause, das Charme
und Geborgenheit mit Design und Modernitat verbindet.




Wohnen:




Bleckhaus, -8. Jhr.v.Chr.
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Die Lehm-Fachwerkbauweise hat sich aus dem dlteren Pfahl-
bau und anderen Holzbautechniken regional unterschiedlich
entwickelt. Es entstanden differenzierte und komplexe Bau-
techniken, bei denen das Balkentragwerk und die Lehmaus-
fachungen in perfekter baukonstruktiver Einheit zusammen
wirken. Lehmbauer und Zimmerleute waren Baumeister, Spezi-
alisten fur Holzkonstruktionen und vielfach sogar Baukunstler.
Heute erzdhlen uns Hduser aus Lehm und Holz Geschichten
aus der Vergangenheit. Sie fUhren uns historisches Leben in
Stadt und Land plastisch vor Augen.
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Manchmal zeigen uns Fachwerkwdnde ganz individuelle Spu-
ren vom Leben und Arbeiten der fruheren Bewohner.

Als Handwerker haben wir Abdricke von Handverstrichen in
alten Lehmgefachen gefunden, die 700 Jahre alt waren.

Das dem Menschen in die Wiege gelegte Gestaltungs-
verlangen findet hier Ausdruck in einfachen konstruktiven
Schmuckformen und handwerklichen Ornamenten.

So erzdhlen sie vom Leben, wie es in friherer Zeit war.
Ausgefuhrt mit den naturlichen Baustoffen der Umgebung
strahlen solche Bauteile eine ruhige Harmonie aus. Sie sind auf
ihre ganz eigene Weise dsthetisch.
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ClayTec begann als Handwerksunternehmen Lehmbau Peter
Breidenbach in den 1980er Jahren mit der denkmalgerechten
Instandsetzung historischer Fachwerkhdéuser. Die Wertschat-
zung der alten Baustoffe war damals noch wenig ausgepragt.
Fur Neubauten entwickelte Materialien wurden bedenkenlos
auch im Fachwerk eingesetzt. Die Folgen waren vielfach
Bauschdéden, die innerhalb kurzer Zeit das bauliche Erbe von
Jahrhunderten schadigten. So kam es zur Ruckbesinnung auf
authentische Bauweisen. Dabei stand der Baustoff Lehm und
das Zusammenwirken von Ausfachung und Holzfachwerk be-
sonders im Fokus. Lehm konserviert aufgrund seines Austrock-
nungspotentials die Holzbalken. Auch fur Innenddmmungen
und -putze ist Lehm der ideale Baustoff.

1

I
I

L 4
T

Auf den ndchsten Seiten zeigen wir Innen bewdhrte Techniken
und Baustoffe aus Lehm. Sie werden heute von hunderten
ClayTec Partnern im Handwerk eingesetzt.







Dreieckleisten

Die Ausfachung und der Wetterschutz

Lehmsteine 1200 NF / 900 NF

Kalkaufenputz

Ausfachung aus Lehmsteinmauerwerk
Lehmsteine werden im Hinblick auf
Feuchtebeanspruchung in Anwendungs-
klassen eingeteilt. Fur verputztes, der
Witterung ausgesetztes Au3enmauerwerk
von Sichtfachwerkwénden wird die hochs-
te Klasse AK la gefordert (zuldssig in der
Schlagregenbeanspruchungsgruppe I).
Der Auf3enputz ist meist zweilagig aus gro-
bem Kalk-Haarputz und feinem Kalk-DUnn-
schichtputz, abschlieend mit Kalkfarbe
gestrichen.

Weidenruten

Eichenstaken
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Strohlehm KalkauBenputz

Gefachreparatur

Historische Lehmgefache sind gut zu re-
parieren. Voraussetzung sind die richtigen
Lehmbaustoffe und das entsprechende
Know-how. Unser Arbeitsblatt ,Fach-
werksanierung” zeigt, welche Baustoffe
man benotigt und wie sie verarbeitet wer-
den. So ldsst sich die Lehmfachwerkwand
in ihrer Gesamtheit erhalten. Verfugbar ist
es auf www.claytec.de.

Weidenruten \

Wickelstaken

Strohlehm

Gefacherneuerung in alter Technik
Manchmal mussen Gefache erneuert wer-
den, einzeln oder wandweise. Dafur bieten
wir die Staken, die Weidenruten und den
nach historischem Vorbild gemischten
Strohlehm. Auch fur die in vielen Regionen
Ublichen Wickelstaken bieten wir die Bau-
stoffe. Sie haben ein Fachwerkhaus zu re-
parieren und etwas Zeit? Flechten oder wi-
ckeln Sie selbst! Die bautechnische
Zeitreise macht Spaf3.
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Die Da@mmlosung fur das Fachwerkhaus:
ClayTec Holzfaserdammplatten

Fachwerk kann innen warmeged&dmmt
werden. ClayTec bietet dafur spezielle
Holzfaserddmmplatten an, mit dem das
Aufdere Erscheinungbild des Gebdudes
nicht zerstoért wird. Die Platten werden mit
Lehmmortel an die Innenseite der Auf3en-
wande geklebt. Sie kbnnen direkt verputzt
werden. Die Platten nehmen in gewissem
Umfang Verformungen der Holzkonstrukti-
on auf. Das Rissrisiko fur den Innenputz
wird dadurch minimiert. Das ClayTec In-
nenddmmsystem ist praxisgerecht und
bis ins Detail erprobt.

Fachwerkwand

Ausgleichsschicht
Lehmputz und Lehmklebe-
und Armiermortel

\ Lehmklebe- und Armiermértel

mit Gewebe

Lehm-Oberputz fein 06,
YOSIMA Lehm-Designputz
ClayTec oder ClayFix Lehm-Anstrich

Holzfaserddmmplatte

Fachwerk Dammwerte

ungeddmmt mit D=40 mm mit D= 60 mm mit D=80 mm
U in W/m2K U in W/m2K U in W/m2K U in W/m2K
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Nass eingebaute, dickere Innendammschalen

) Leichtlehm
Innenschale aus Leichtiehm
. . . Lattung
Wenn die Auf3lenwdnde innen grof3e
Vor- und Ruckspringe haben oder wenn
Installationen eingebaut werden sollen,
bietet sich die Innenddmmung mit Leicht- et
. . . . e g —— [
lehm an. Dabei wird ein Lattengerust mit ——
. . —___-.——-—'_' —— 3
Abstand vor die Innenfldiche der Auf3en- ——t
. . . __..---___._-
wand gesetzt und mit Schilfrohr bekleidet. —_—
Der entstandene Zwischenraum wird mit —_—
Leichtlehm verfullt. Leichtlehm ist Lehm mit —
Bldhtongranulat. ————
——
—_————r
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Befestigung —
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Rohrgewebe

Fachwerk Dammwerte

ungeddmmt mit D=100 mm mit D=150 mm
U in W/m2K U in W/m2K U in W/m2K

Fochwerk 4 cm Lo (Gichy 05e

AuBBenwand

Fachwerk 14 cm, Naturstein 0,74
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Auffutterungslagen und Lehmputze

Bei historischem Fachwerk ist in der Regel
nur die glatt gezimmerte Auf3enseite sicht-
bar, die ,Bundseite”. Die Balkenruckseiten
auf der Innenseite hatten unscharfe
+Waldkanten”.

Zusatzlich kénnen Versprunge durch un-
terschiedliche Holzstarken von Pfosten
und Riegeln verursacht sein. Die Wande
wurden darum schon vor Jahrhunderten
von innen flachig verputzt. So wurden sie
winddicht und hielten die Warme.

Fur den Verputz wurde Lehm mit Stroh ge-
mischt. Es diente der Abmagerung und Ar-
mierung des Lehms und war, wie auch der
Lehm, Uberall verfugbar.

cCO

INSTITUT

TESTED PRODUCT

Lehm-Unterputz Lehm-Oberputz

fein 06

Lehmputz SanReMo

Fachwerkwand

Fur die Deckputzschichten wurden oft
auch feinere Fasern zugesetzt.

ClayTec bietet strohhaltige Lehmputzmor-
tel in Unter- und Oberputzqualitat. Lehm-
Unterputz mit langem Stroh Iasst sich bis
zu 35 mm Dicke in einer Lage auftragen.
Beim Verputz von stark unebenen Fach-
werkwdnden ist dies ein grof3er Vorteil.
Lehmputzmortel sind in der DIN 18947 ge-
normt. Festigkeit, Abrieb, Feuchtesorption:
ClayTec bietet beste Qualitat. Die 6ko-
logischen und baubiologischen Eigen-
schaften sind durch das ECO-Institut zerti-
fiziert.

\ Lehmunterputz

YOSIMA Lehm-Designputz
oder ClayFix Lehm-Anstrich

\ Ausgleichsschicht
Lehmputz

PUTZPUMPE FUR ERDFEUCHTE
LEHMPUTZMORTEL
(Schnitt-Skizzen PFT)

PUTZMASCHINE FUR TROCKENE
LEHMPUTZMORTEL




—del oder
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Deckenflillungen, Untersichten und Auflagen

Strohlehm

Auch die Decken sind wichtige Bestandtei-

le der authentischen Bausubstanz von
Fachwerkhd&usern. Ihre Konstruktion und

die Lage der Stakung im Balkenquerschnitt

bestimmte die Untersicht. Vielfach wurden
die Balken mit Lehm verputzt und die De-
cke hell gestrichen. Zusammen mit dem
Wandputz ergab sich eine luckenlose Um-
hullung der RGume. Im Hinblick auf Luft-
dichtigkeit und Schallschutz ist dies eine
leistungsféhige und sehr moderne Losung.
Und sie ist elegant. Das gradlinig und
scharfkantig wirkende Deckenrelief stand
fur Wohlhabenheit und Wohnkultur. Doch
auch rustikale Lésungen haben ihren Reiz.

Stakendecke

Angespitzte Staken werden zwischen die
Deckenbalken in Nuten eingeklemmt.

Sie bilden das Tragwerk fur den oberseitig
aufgebrachten Strohlehm. Die Strohlehm-
fullungen dienen in erster Linie der Hohl-
raumfullung, sie wirken auch schall-
schutzend und feuerhemmend. In vielen
Regionen war es ublich, die Staken mit
Lehm und langem Stroh zu umwickeln.

Rohrgewebe

Wickelstaken

Strohlehm oder Schuttung

Schalungsbretter

Einschubdecke

In spdteren Zeiten wurden auch Brettein-
schube ausgefuhrt. Ihre Auflager konnten
Falze oder angenagelte Latten sein.
Oberseitig wurden sie mit Strohlehm oder
Schuttungen gefullt. FUr die Gestaltung der
Deckenunterseiten gibt es viele Moglich-
keiten, beispielsweise die historisch ge-
bréuchliche ,Plisterung”. Heute werden da-
fur vielfach Lehmplatten eingesetzt.

Thema Trittschallschutz

Zur Verbesserung des Tritt- und Raum-
schallschutzes bieten wir schwere Lehm-
steine der Anwendungsklasse AK Il in ver-
schiedenen Dicken an. Sie werden trocken
auf die Béden der Obergeschosse aufge-
legt, sofern die Tragfahigkeit der Decken-
balken und die Raumhoéhen dies erlauben.
FuUr weitere Verbesserungen sind zum Bei-
spiel spezielle Holzweichfaser-Plattensys-

teme geeignet.
21
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Historisch war es verbreitet, die Lehmput-
ze hell zu kdalken. Man findet historische
Lehmfladchen mit dutzenden solcher An-
strichlagen aus Kalkmilch. Spater setzte
man dem Kalk feinen Sand zu.

Aus diesen Schldmmen entwickelten sich
dunne Putze. ClayTec bietet feine Iﬁolk—
putzmortel fur dinne Auftrage und Kalk-
farben fur Anstriche. | gl

Ly
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YOSIMA

M W TIEFE ERLEBEN - RAUME AUS LEHM

| Lehm-Anstriche
von ClayTec

o

Lehm—Uhtg‘rgrUnde‘ mit Lenm-Designputz
zU Veredelnist technisch-handwerklich

~ Sehr einfach undBesonders schon. .

PURSEIEVOSIMAESAM -Designputze werden',

i} q’usjfdrbi,gen Ionercdlen und ohne kunstliche!
FOrOStoffeNergestellt. Sie werden mit der * .
SKelleaufgetragentVon unseren 146 Farb-
tONEnSIRcbEsSonders die zuruckhaltenden.

& ‘Welben Undigratien Classic-Farbtone fur

- die Denkmalpflege geeignet.
Sl.e sind auch als ClayFix Lehm-Anstrich- % i "
stoffe ohne KOFIBder mit Fein- sowie Grob? « '« § :
) ornung e holtllch '







Lehmsteine fiir Ausfachungen

Lehmsteine der Anwendungsklasse | werden fir
verputztes, der Witterung ausgesetztes AuBenmau-
erwerk eingesetzt. Unsere Produkte der Anwen-
dungsklasse I sind Vollsteine. Sie werden maschinell
als ,formgeschlagene Lehmsteine” hergestellt. Der
Leichtlehmstein 1200 NF ist der klassische Ausfa-
chungsstein fur Fachwerkwdande.

Dreieckleisten fir die Verbindung zwischen Mauer-
werk und Fachwerkbalken sind aus besonders be-
sténdigem Larchenholz. Der Querschnitt ist ideal,
sie sind stabil und sehr gut zu nageln.

Lehm-Mauermaortel leicht wird zum Vermauern der
Steine verwendet. Die bevorzugte Lieferform ist erd-
feucht im 1,0 t-Big-Bag mit einer Reichweite von

30 m? bei 11,5 cm dicken Wanden aus NF Steinen.

Lehm-Mauermértel leicht ist auch im 25 kg-Sack
erhdltlich. Ein Sack ergibt 20,5 | Mauermdrtel fur
0,7 m2Mauerwerk.

Artikel  Produkt Lieferform Bedarf

07.010 Lehmstein leicht 1200 NF 416 Stk. auf Paletten 50 Stk./m?

07.01 Lehmstein leicht 1200 NF 416 Stk. auf Paletten 50 Stk./m?

00.050  Dreieckleisten H 12 mm*x2 m Bund 12 Stk. fur ca. 8 m? Gefachfliche
05.022  Lehm-Mauermortel leicht erdfeucht im 1,0 t-Big-Bag** 30 m? bei D=11,5 cm, NF
10.122 Lehm-Mauermértel leicht trocken im 25 kg-Sack 0,7 m? bei D=1,5 cm, NF

* H = Aufkantung in der Fuge IA ** Produkt auch im 0,5 t-Big-Bag erhdltlich

Weitere Produkte fiir Ausfachungen

Staken aus gesdgter Eiche werden fur groBere
Reparaturen, Ergéinzungen und Neuerstellung von
Fachwerk-Ausfachungen sowie Stakendecken in
historischer Technik u.¢&. verwendet.

Staken gefast ist eine Weiterentwicklung fur die An-
forderungen des Handwerks. Sie haben einen poly-
gonen Querschnitt zum Erleichtern des Flechtens
und Umwickelns.

Trockene Wickelstaken bieten wir seit 2019 vor-
gefertigt und trocken in verschiedenen Léngen an.

Gespaltene Weidenruten werden zum Reparieren
oder Erneuern von Flechtwerk verwendet.

Strohlehm (Rohmasse) wird fur Reparaturen und
Erneuerungen von Ausfachungen sowie zur Decken-
fullung verwendet.

Edelstahlputztridgergewebe ist speziell hand-
gekropft. Es wird fur Gberdurchschnittlich stark be-
wittertes Fachwerk verwendet. Befestigt wird es
mit Fassadenschrauben.

Baulehm trocken dient der Herstellung eigener
Strohlehme, Lehmwickel und anderer Mischungen
fur die Denkmalpflege.

Artikel  Produkt Lieferform Ergiebigkeit

30.001 Staken 26x60 mm, L<4 m Bund je nach Bestellung 4 m flr ca. 1 m? Gefachfldche*
30.002  Staken gefast 26x60 mm,L<4m  Bund je nach Bestellung 4 m flr ca. 1 m? Gefachfldche*
31001 Weidenruten D ca. 2,5 cmx3 m Bund ca. 40 Stk. fur ca. 3-4 m? Gefachflache
30.003  Wickelstaken D 12-14 cm, L div. einzeln ca. 8 Stk/m Deckenfeld
04.004  Strohlehm (Rohmasse) erdfeucht im 1,0 t-Big-Bag fur ca. 7 m? Gefachfidche
35100 Edelstahl-Putztrdgergewebe Rolle 1x5 m fur ca. 5 m? Gefachflche
35110 Fassadenschrauben Karton @100 Stk. fur ca. 5-6,5 m? Gefachfldche
01.002 Baulehm gemahlen trocken im 1,0 t-Big-Bag als Bindemittel nach Bedarf
10.101 Baulehm gemahlen trocken im 25 kg-Sack als Bindemittel nach Bedarf

* Angabe fur Stakung von Flechtwerk, fur Stakenspaliere 10-12 m fur ca. 1m? Gefachfldche

25



Lehmputze

Lehm-Unterputz mit Stroh ist der Putzmértel fir al-
le Auffutterungen und Unterputzlagen zweilagiger
Putzaufbauten. Er enthdlt 30 mm langes Stroh und
ist eines der wichtigsten Produkte fur die Fachwer-
krestaurierung. Der Mértel kann auf geeigneten Un-
tergrinden (Arbeitsprobel) bis zu 35 mm Dicke in ei-
ner Lage aufgetragen werden. Erdfeucht geliefert
wird er hdndisch oder mit Zwangsmischern und
Mértelpumpen verarbeitet, trocken auch mit der
Putzmaschine (z.B. PFT G4). Lehmputze mussen
moglichst rasch trocknen kénnen.

Lehm-Oberputz grob mit Stroh ist fir Deckputze
mit rauer Oberflédche. Der Mértel kann 7-10 mm dick
aufgetragen werden.

Lehm-Oberputz fein 06 ist fUr dinne Grund- und
Deckputzlagen mit feiner Oberflache. Die Auftrags-
dicke ist 2-3 mm. Fur das manuelle Aufziehen und
jede weitere Bearbeitung empfehlen wir Glatter oder
ClayTec Japankellen. Aufbereitet wird er meist mit
dem Bohrmaschinenquirl. Auch Putzmaschinen sind
geeignet.

erdfeucht im 10 t-Big-Bag*
trocken im 1,0 t-Big-Bag
trocken im 25 kg-Sack
erdfeucht im 10 t-Big-Bag*
trocken im 1,0 t-Big-Bag
trocken im 25 kg-Sack
trocken im 25 kg-Sack

Artikel Produkt Lieferform
05.001 Lehm-Unterputz, Stroh

05.002 Lehm-Unterputz, Stroh

10.110 Lehm-Unterputz, Stroh

05.010  Lehm-Oberputz grob, Stroh

05.012  Lehm-Oberputz grob, Stroh

10.112 Lehm-Oberputz grob, Stroh

10113 Lehm-Oberputz fein 06

05.113 Lehm-Oberputz fein 06

trocken im 0,8 t-Big-Bag

* Produkt auch im 0,5 t- bzw. 0,45 t-Big-Bag erhdltlich
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Ergiebigkeit

40 m? bei D=15 cm
42 m? bei D=15 cm
11 m? bei D=15 cm
60 m? bei D=1,0 cm
63 m? bei D=1,0 cm
1,7 m? bei D=1,0 cm
5,7 m? bei D=0,3 cm
182 m?bei D=0,3 cm

ClayTec HFD Innenddmmplatten
und nass eingebaute Innenddmmschalen

ClayTec HFD Innenddmmplatten sind fur die In-
nenddmmung kleinteiliger Wandfléchen von
Fachwerkhdusern bestens geeignet. Sie werden
flachig an die Innenseiten der AuBenwdnde ge-
klebt. Die Platten haben Nut und Feder. Sie wer-
den meist diinn mit Lehm verputzt. Zur Befesti-
gung bieten wir Anpressteller, Schrauben fur
Holzbalken und Schraubdubel fir Mauerwerk an.

Wandfldchenheizungen werden sehr héufig auf
Innenddmmungen eingesetzt. Informieren Sie
sich auf claytec.de.

Lehmklebe- und Armiermértel wird zum fla-
chigen Verkleben von Innend@mmplatten ver-
wendet. Er ist auch der Mértel zum Einbetten von
Bewehrungsgewebe, das in die noch nasse
Oberfl@che eingearbeitet wird.

Bléihtonleichtlehm mit organischen bzw. mine-
ralischen Zuschlégen hat eine erdfeuchte bis
plastische Konsistenz und wird fur Innendédmm-
schalen verwendet.

Artikel Produkt Lieferform Fléiche, Ergiebigkeit
09445  ClayTec HFD Innenddmmplatte D40 mm  Paletten zu 84 Stk 0,38%1,20 m

09465  ClayTec HFD Innenddmmplatte D 60 mm  Paletten zu 57 Stk 0,38%1,20 m

09485  ClayTec HFD Innendédmmplatte D 80 mm  Paletten zu 42 Stk 0,38%1,20 m

13555  Lehmklebe- und Armiermértel trocken im 25 kg-Sack 5,7 m?

03.040 Blahtonleichtlehm erdfeucht im 1,0 t-Big-Bag 1,0 m?

05.022 Lehm-Mauermértel leicht erdfeucht im 1,0 t-Big-Bag* 30 m?** bei D =11,5 cm, NF
10.122 Lehm-Mauermoértel leicht trocken im 25 kg-Sack 0,7 m?** bei D =11,5 cm, NF

* Produkt auch im 0,5 t-Big-Bag erhdltlich
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Lehm- und Kalkfinish

Lehm-Fugenfiiller natur-braun und natur-hell
schlieBt Fugen zwischen Lehm- und Holzbauteilen
wie Turbekleidungen, Sockelleisten und Fachwerk-
balken. Weiterhin ist er fur Trocknungsfugen zwi-
schen Holzbrettern und fir Trocknungsrisse in Holz-
balken geeignet. Das trockene Material wird mit
Wasser angemischt, in die auffullbare ClayTec
Wechselkartusche gegeben und mit der Kartu-
schenpresse verarbeitet.

YOSIMA Lehm-Designputz steht in 146 Farbténen
zur Verfagung. Er wird in der Fachwerkrestaurierung
meist in den weiBen oder grauen Classic-Farbtdnen
eingesetzt. YOSIMA wird per Kelle in 2 mm Dicke
aufgetragen.

Artikel Produkt

13.520 Lehm-Fugenfuller natur-braun

13.521 Lehm-Fugenfuller natur-hell

182/595  ClayTec Wechselkartuschen einzeln

40. .. YOSIMA Classic-Farbténe

Lieferformen
trocken im 1,5 kg-Beutel
trocken im 1,5 kg-Beutel

tr. im 20 kg-Eimer/500 kg-Big-Bag

Grundierung DIE WEISSE ist die Vorbehandlung
fur Lehm-Anstriche auf Lehmputzen.

ClayFix Lehm-Anstrich verfigbar ist mit und ohne
Kérnung. Von den 146 verfugbaren Farben entschei-
den sich auch hier viele Fachwerkhausbesitzer fur
die Classic-Farbtone.

grafix 61 Kalk-Diinnschichtputz fein kann auf
Lehm-Unterputz oder Lehm-Oberputz fein aufge-
bracht werden.

grafix 66k Kalk-Putzglétte ist fir das sehr glatte
Kalkfinish.

grdfix 680 Kalkfarbe weiB ist zum Kalken von
Lehm- und Kalkputzen geeignet.

Ergiebigkeit
2,5 | Fugenmasse
2,5 | Fugenmasse

6 m2und 150 m?

134 .. Grundierung DIE WEISSE vaf.im10 |-, 5 l-und 11-Eimer 60 m?, 30 m?,6 m?
18./19. .. ClayFix Lehm-Anstrich 10 kg-Eimer und 1,5 kg-Beutel 50-60 m? 7,5-9 m?
21.350 61 Kalk-Dunnschichtputz fein 25 kg-Sack 6,7 m?beiD=0,3 cm
21400 66k Kalk-Putzglatte 25 kg-Sack 24 m?beiD=0,1cm
21525 680 Kalkfarbe 10 I-Eimer 100-200 ml/m?

B LEHM-

Kalkputze und Kalkfarbe fiir Aussen

grdafix Kalk-Putzmoértel sind Luftkalkmortel.

Sie enthalten keinen Zement oder zement@hnliche
Zusdtze. Als Spezialprodukte fur die Denkmalpflege
sind sie ideal fur den Einsatz auf ClayTec Lehm-Un-
tergrinden auBen geeignet.

grafix 61 Kalk-Grundputz Haar grob (mit Haar-
zusatz) wird direkt auf Lehm-Ausfachungen einge-
setzt.

grafix 61 Kalk-Diinnschichtputz fein ist das fein-
kérnige Finish auf dem Grundputz.

grdfix 680 Kalkfarbe weiB egalisiert den Kalkputz
der Gefache abschlieBend farblich und schutzt ihn
vor der Witterung. Der Kalkputz kann im feuchten
Zustand (,freskal”) oder trocken gestrichen werden.

Artikel  Produkt Lieferform Ergiebigkeit
21.200 61 Kalk-Grundputz Haar grob 25 kg-Sack 1,28 m? bei D=15 cm
21.350 61 Kalk-Dunnschichtputz fein 25 kg-Sack 6,7m?bei D=0,3 cm
21525 680 Kalkfarbe 10 I-Eimer 100-200 ml/m?

Schilfrohrplatten und -Putztréiger

Schilfrohrplatten sind Bau- und Putztrégerplatten
fur innen. Vollfldchig in Mértel versetzt verringern
sie als Innenddmmung den Warmedurchgang von
Altbauwdnden.

Rohrgewebe mit 70 Stangeln/Ifm wird als Putztrd-
germatte und zur Stabilisierung von Auffutterungen
verwendet. FUr Leichtlehm-Innenschalen dient es
als ,verlorene Schalung” (die am Bauteil verbleibt).

Artikel Produkt Lieferform Fliche

34010  Schilfplatte D50 mm Paletten zu 25 Stk 1,0x20m
34020 Schilfplatte D20 mm Paletten zu 50 Stk ,0x20m
34001  Schilfrohrgewebe ST70 Rollen 1,8 x10,0 m
34002 Schilfrohrgewebe ST70 Rollen 20x50m
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HANDWERKSBETRIEE

Sie suchen Hondwerker*inneh’? Auf unsere
finden Sie mehrere hundert ausgebildete C
Handwerkspartner*innen mit_untsrschiedli
richtungen. Etliche Betriebe haben Referen
Wir helfen gerne den richtigen Handwerksk
Schreiben Sie einfach unser Serviceteam a
finden Sie auf Seite 30.

HANDELSBETRIEBE

% )

. re lagerfuhrenden Handler*innen haite
- stoffelsig fur Sie bereit. Als geschulte Pg
wdhrl'éisten eine fundierte Kundenbergt
Unsere Webseite zeigt die Standorte. Auch

gebot: Schreiben Sie uns an. Wir sorgen dafu

re Ware kommen. Das gilt besonders dann,

ste Handlerstandort einmal nicht in Ihrer Nah

ARCHITEKTURB(JROGT
/’

Mit unserem breiten Netz an vielseitigen Archltekt@
ros empfehlen wir Ihnen gern einen passenden
Ansprechpartner fur Inr Fachwerk-Projekt. Gleichzeitig
durfen sich Architekt*innen und Designer*innen auf 4"
unsere Beratungsexpertise verlassen. Kontaktieren Sie‘\-.
uns gern! 1

.
iy

e



Unsere regionalen Serviceteams

Technische Beratung

Zu unseren Burozeiten Mo-Do von 7:45-17:00 Uhr und

Fr 7.45-15:00 Uhr sind unsere Architekten*innen oder
Handwerksprofis fur Sie da. Schreiben Sie gern eine
E-Mail an die regionale Service-Adresse. Geht es um
komplexe Losungen, machen unsere Handwerker*innen-
und Planer*innen-Supporter*tinnen gerne auch einen
Termin vor Ort.
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Team West 1
PLZ-Gebiete:
33,40-48, 50-52, 57-59

X west@claytec.com

Team West 2
PLZ-Gebiete:
35, 53-56, 60-61, 65-69

Team International

Team Mitte Team Osterreich
PLZ-Gebiete: -

07-08, 34, 36-37, 63-64, X info@claytec.at

95-00 & +43 (0) 676 430 45-94

X mitte@claytec.com

Team Ost
PLZ-Gebiete: 0-06, 09,1, 39

X west2@claytec.com

Team Nord-West
PLZ-Gebiete: 2, 30-32, 38, 49

X ost@claytec.com

Team Sud
PLZ-Gebiete: 80-87, 90-94

X nordwest@claytec.com

Team Sud-West
PLZ-Gebiete: 7, 88—89

X suedwest@claytec.com

X sued@claytec.com

= teaminternational@
claytec.com
&, +49 (0) 2153 918-25

Weitere Informationen zu
unseren Teams finden Sie

online unter:

claytec.de/kontakt/serviceteams



Beratung und Anhwendung

Arbeitsblatter

Das Arbeitsblatt Feine Oberfléichen bietet detaillierte
und produktubergreifende Praxisinformationen zur Un-
tergrundvorbereitung, Verarbeitung und Oberfl&ichen-
gestaltung von YOSIMA Lehm-Designputz, Lehm-Farb-
spachtel und auch ClayFix Anstrichstoffen.

Die Titel aller Arbeitsblatter:
Feine Oberflachen
Lehmputze

Fachwerk
Innendédmmung

Leitfaden Trockenbau

Anwendungsvideo

Unsere zahlreichen Anwendungsvideos zeigen Ihnen die
wichtigsten Handgriffe rund um Fachwerksanierung.

Fur Ausfachung und Aubenputz finden Sie Informationen
Uber die Anwendung von historischen Baustoffe, Lehm-
steinen der héchsten Anwendungsklasse und perfekt
abgestimmten Kalkputzen.

Ausschreibungstexte

FUr Planerinnen und Planer haben wir fur alle Techniken
Ausschreibungstexte formuliert. Inre Auflistung zeigt auch
wichtige Vor- und Nebenarbeiten, so wird auf technisch
oder wirtschaftlich relevante Arbeiten hingewiesen. Von
unserer Webseite gelangen Sie automatisch auf die Platt-
form www.ausschreiben.de von Orca-Software. Die Texte
lassen sich in alle AVA-Programme importieren.

Maschinentechnik

Professionelle Handwerker*innen verarbeiten unse-
re Lehmputze mit der Putzmaschine. Wir haben die
wichtigsten Fabrikate fur Sie getestet. Auf claytec.de/
anwendungstechnik/maschinentechnik finden Sie
Putzmaschinenhersteller*sinnen mit Kontaktdaten und
kompetenten Ansprechpartnertinnen.

Fldchenheizungen

Fldchenheizungen sind in Mortel eingeputzte Rohr-

oder Kabelregister, Wasser- oder Elektrizitdts-basiert.

Die Wdarme wird per Strahlung in den Raum abgegeben.
Dies spart nicht nur Energie, sondern ist auch die an-
genehmste und gesundeste Art zu heizen. Auf claytec.
de/anwendungstechnik/flaechenheizung finden Sie die
wichtigsten Systemhersteller mit Kontaktdaten und tech-
nischen Angaben zu den Heizsystemen.

Der ClayTec Produktkatolog

Alle Blatter auch zum Download unter claytec.de/anwendungstechnik/downloads
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